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Pos. Matrix Elemente / Oxide Methode Quantitative 
Analyse

Halbquantitative 
Analyse

1. Mineralöl
S, P, Si, Na, Mg, Al, Cl, K, Ca, Ti, V, Cr, 
Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, Br, Zr, Mo, Ag, Cd, 
Sn, Sb, Ba, Pb

DIN EN ISO 14596 /
DIN 51363-2 /
DIN 52390-2 /
DIN 51399-2

 

2. Katmaterial (W / Mo haltig)

SiO2, Al2O3, Fe2O3, TiO2, BaO, CaO, 
MgO, Na2O, K2O, SO3, P2O5, V2O5, 
WO3, MoO3, Cr2O3, ZrO2, SrO, CuO, 
Bi2O3, Sb2O3, Cl, Nb, Tl, Pb, As

DIN 51729-10

3. Gips SiO2, Al2O3, Fe2O3, TiO2, MnO, CaO, 
MgO, SrO, Na2O, K2O, SO3 DIN 51729-10  

4. Kalkstein SiO2, Al2O3, Fe2O3, TiO2, MnO, CaO, 
MgO, Na2O, K2O, SO3 DIN 51729-10  

5. Flugasche und Zement
SiO2, Al2O3, Fe2O3, TiO2, BaO,  MnO, 
CaO, MgO, SrO, Na2O, K2O, SO3, 
P2O5

DIN 51729-10 /
ISO/TS 13605 /
ISO 29581-2

 

6. Flugasche und Zement S, Cl, As DIN 51418-1
DIN 51418-2

 

7. Brennstoffasche
SiO2, Al2O3, Fe2O3, TiO2, BaO,  MnO, 
CaO, MgO, SrO, Na2O, K2O, SO3, 
P2O5

DIN 51729-10 /
ISO/TS 13605

 

8. Steinkohle SiO2, Al2O3, Fe2O3, TiO2,  CaO, MgO, 
Na2O, K2O, P2O5 DIN 51729-10

9. Sonstige Feststoffe alle Elemente ab Ordnungszahl 9 (F) DIN 51418-1 /
DIN 51418-2

 

10. Sonstige Flüssigkeiten alle Elemente ab Ordnungszahl 9 (F) DIN 51418-1 /
DIN 51418-2

 


